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1.　品名

2.　概要 無収縮モルタル品質管理試験のうちでコンシステンシー試験を

実施する器具です。

3.　構成

※ 試験装置には入念にキャリブレーションしたものであること

J ロート（道路公団型）

J ロート

取扱説明書

ポリビーカー（2000㎖)

格納箱

三脚架台

ロート寸法
上端内径70㎜

下端内径14㎜
高さ395㎜

ロート

格納時



1) ロートを台で鉛直に支持し、水を通してぬらす。

2) 試料のモルタルをロート内に注ぎ、流出口から適量のモルタルを流出させたのち

指で流出口を押さえ、モルタルをロートの上面まで注いだのち、上面をならす。

3) つぎに指を離してモルタルを流出させ、連続して流出しているモルタルがはじめて

途切れるまでの時間を測定する。

試験は引き続いて2回目を行うものとする。

4) コンシステンシーは、3.2.1.項の流下時間について2回の平均値を秒単位で

流下時間何秒と表示する。

※ モルタルが多少硬いと、最後の部分が流下しにくくなるので、この場合は、

この時間を測定しない。

以上

4.試験
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